RESUMEN

Los compomeros son materiales restauradores estéticos,
cariostaticos de aplicacion directa (Fotopolimerizable), aparecieron en
1993 como una innovacién; pero aun con muchas limitaciones clinicas.
Recién en 1995, 1996 aparecieron resultados de estudios In-Vitro, lo que
inmediatamente dio partida a una serie de estudios y comprobaciones
clinicas, emprendidas por universidades como Bristol, Liverpool
(Inglaterra) Umea (Suecia) Zurich (Suiza) Nijmegen (Paises bajos)
Maryland, California (E. Unidos).

Nuestro estudio clinico tiene una duraciéon de 10 meses, se
Inicia con una revisiéon y fundamentacién teérica bibliografica que incluye;
como complementacion, informacién actualizada de productos y firmas
promocionadoras de compomeros (Capitulo I, I, III). En lo estrictamente
clinico (Capitulo IV) realizamos restauraciones con compémero
(Resultados inmediatos) y establecimos un plan de seguimiento y control

clinico, durante 30 semanas (Resultados mediatos).

Los resultados logrados (Cap. V) confirman, algunas
definiciones pero principalmente destacan algunas condiciones
idiosincrasicas que condicionan el uso clinico del compdémero en nuestro

medio odontolégico



