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PLIEGO ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS (ÍTEM ELEGIDO) 

PROYECTO: Diseño Arquitectónico para Tribunal Departamental de Justicia - 

Tarija 

LUGAR / UBICACIÓN: Cuidad de Tarija 

UNIDAD DE MEDIDA: m2 

FECHA: 30/ Junio /2021 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión, colocación e instalación de cubierta y entre 

pisos de Losa llena de esperas (PRENOVA) E= 0.30 cm, de acuerdo a los planos de 

construcción, detalles respectivos, formulario de requerimientos técnicos y/o 

instrucciones del Supervisor de Obra. El sistema cumple con las normas CIRSOC, 

Certificación LEED. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

Todos los materiales, herramientas y equipo deberán ser provistos por el 

Contratista y deberán cumplir estrictamente con las exigencias y requisitos 

establecidos en las especificaciones para cada una de las partes correspondientes, 

debiendo ser aprobados por el Supervisor de Obra.  

MATERIALES  

• Hormigón Armado H-21 (Bombeado) 

• Esferas plásticas 27 cm 

• Perfil Omega 2mm 

• Barra de hierro 3/4 pl. 

• Barra de hierro 1/4 pl. 

• Madera ocho moldes 

• Alambre de Amarre 

CEMENTO  

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

"Materiales de Construcción".  
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ARENA  

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

"Materiales de Construcción".  

GRAVA  

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

"Materiales de Construcción".  

AGUA  

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

"Materiales de Construcción".  

ACERO ESTRUCTURAL  

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

"Materiales de Construcción". 

HERRAMIENTAS  

• Vibrador                     

• Nivelador 

• Mezcladora  

• Palas  

• Ropa de seguridad 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Revisar y aplicar las recomendaciones del fabricante. 

ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DE UNA CUBIERTA 

VERIFIQUE: 

1. Cumplir con los requisitos de seguridad relativos a instalación de cubiertas.  
2. Comprobar la disponibilidad de electricidad y agua.  

3. Comprobar la posición de las tuberías de desagüe. 

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN  
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4. Instalar en Temperaturas neutrales. No es Conveniente mantener las placas 

desenvueltas de su empaque (incluido el periodo de transporte).  

5. No instalar el   Alucobond en épocas de muy calurosas o vientos fuertes ni en 

periodos de lluvia intensa atrae a los rayos.  

SISTEMA DE INSTALACIÓN  

6. Se recomienda instalar las placas en un solo sentido o realizar cortes no muy 

pequeños a evitar desniveles entre las placas. 

PASOS A REALIZAR 

Consiste en la ejecución, suministro instalación y puesta en funcionamiento del 

Cubierta de Aluminio Compuesto (ALUCOBOND) + Estructura E=30cm, color 

(griss), Peso= 5 kg/ m2 depósito de agua = 1 a 4 mm con la pendiente detallada en los 

planos arquitectónicos y de cubierta.  

FORMA DE EJECUCION  

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente 

rígido. Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso 

del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, 

asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento. Deberán ser 

montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas 

como para no afectar al aspecto de la obra terminada. Deberán ser estancos a fin de 

evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua. 

Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los ángulos de los 

encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares cepillados. Para el hormigón 

visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado 

deberá ser realizado con suma prolijidad. Para facilitar la inspección y limpieza de los 

encofrados en las columnas, pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas 

provisionales. Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan 

defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean 

corregidas. Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la 
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limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar 

películas de agua sobre la superficie. Si se prevén varios usos de los encofrados, estos 

deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. El número 

máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios. No se 

deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que 

así se especifique. 

Armado de estructura  

Se procederá al armador de la armadura inferior de fierros con las dimensiones 

respectivas, el siguiente paso será armar las esferas plásticas de 27 cm  en una 

dirección bidireccional, en dos direcciones junto a esta instancia se procede a 

verificar las uniones de instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas, terminado el 

armado y verificado de las mismas se realizar el armado de una malla de hierro con 

unas separación de 30 cm.   

Mezclado De Hormigón  

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual Se 

utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos 

requeridos. Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de 

la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la 

hormigonera. De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua 

requerida.  

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de 

los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la 

mezcla el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o 

menos el tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de 

los agregados. 

Vaciado del hormigón  

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la 

autorización del Supervisor de Obra. El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo 

a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón correspondiente 

a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. La temperatura de 
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vaciado será mayor a 5°C. No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. En los 

lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una capa de 

mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al 

hormigón. No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo 

lugar para esparcirlo posteriormente. Por ningún motivo se podrá agregar agua en el 

momento de hormigonar. El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá 

exceder a 50 cm. para permitir una compactación eficaz, excepto en las columnas. 

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se 

mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras 

y encofrados. No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 

1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. 

Después de hormigonar las columnas y muros se debe esperar 12 horas antes de 

vaciar las vigas y losas para así permitir el asentamiento del hormigón. En las losas el 

vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que, al vaciar la capa siguiente, en 

la primera no se haya iniciado el fraguado. 

Vibrado del Hormigón 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal 

que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la 

disgregación de los agregados. El vibrado será realizado mediante vibradoras de 

inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros especializados. De 

ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras 

en perfecto estado. Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 

cm. entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación. Las vibradoras se 

introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinadas. El 

vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los 

encofrados. Queda prohibido el vibrado en las armaduras.  

 

Desencofrado 
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La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más 

conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas 

secciones de la estructura. Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el 

Supervisor de Obra. Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, 

sacudidas ni vibraciones en la estructura. El desencofrado no se realizará hasta que el 

hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente 

seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido 

durante y después del desencofrado. Los encofrados superiores en superficies 

inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente 

resistencia para no escurrir. Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, 

acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la 

estructura. Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes: Encofrados 

laterales de:  Vigas y muros 03 días Encofrados de columnas 05 días Encofrados de 

losas 14 días Fondos de vigas dejando puntales 14 días Retiro de puntales de 

seguridad 21 días Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de 

grandes luces, se requerirá la autorización del Supervisor.  

Protección y Curado El hormigón 

Una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general 

contra toda acción que lo perjudique. El hormigón será protegido manteniéndose a 

una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas 

Juntas de dilatación Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento 

estructural. Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de 

compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial. Si una viga transversal 

intersecta en este punto, se deberá recorrer la junta en una distancia igual a dos veces 

el ancho de la viga. No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor 

de Obra. Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el 

volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de 

forma racional la posición de las juntas. Antes de reiniciar el hormigonado, se 

limpiará la junta, se dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa 

que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie 
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será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero. La superficie se limpiará con 

agua y se echará una lechada de cemento y un mortero de arena de la misma 

dosificación y relación A/C del hormigón. Queda prohibida la utilización de 

elementos corrosivos para la limpieza de las juntas Las juntas en muros y columnas 

deberán realizarse en su unión con los pisos, losas y vigas y en la parte superior de las 

cimentaciones y pavimentos. Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse 

monolíticamente a las losas. El acero estructural deberá continuar a través de las 

juntas. Se construirán en los lugares indicados en los planos. Salvo disposición 

expresa del Supervisor, no se continuará la armadura a través de estas juntas 

Reparación del hormigón armado El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas 

zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y 

estabilidad de la obra. Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán 

reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor. 

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la 

estabilidad de la estructura. Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, 

el hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm. alrededor de 

la barra. La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en 

todos los demás casos se utilizará mortero. Las rebabas y protuberancias serán 

totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas 

vecinas. La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones 

del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá 

constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena 

Ensayos Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e 

inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del 

Contratista en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior. Laboratorio 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica 

debidamente aprobado por el Supervisor. Frecuencia de los ensayos Al iniciarse la 

obra y durante los primeros 4 días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias 

para ser analizadas 2 a los 7 días y 2 a los 28 días. En el transcurso de la obra, se 

tomarán 4 probetas en cada vaciado o cada vez que lo exija el Supervisor. El 
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Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a 

edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los 

hormigones. Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el 

elemento estructural correspondiente. Las probetas serán preparadas en presencia del 

Supervisor de Obra. Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la 

dosificación para conseguir el hormigón requerido. El Contratista deberá proveer los 

medios y mano de obra para realizar los ensayos. Queda sobreentendido que es 

obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta 

obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el Supervisor 

dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. Evaluación y aceptación del 

hormigón Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que 

estará representada por lo menos por 3 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, 

cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias 

especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg./cm2 a la 

especificada. Aceptación de la estructura Todo el hormigón que cumpla las 

especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia 

especificada, se considerarán los siguientes casos: 

Resistencia del 80 a 90 %.  

Se procederá a:  

1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.  

2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener 

resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.  

3. Resistencia inferior al 60 %. Contratista procederá a la demolición y reemplazo 

de los elementos estructurales afectados. Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, 

reemplazos necesarios serán cancelados por el Contratista. 

 

MEDICIÓN.  

Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se 

computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, 

las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los 
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certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la 

Supervisión. 

 

FORMA DE PAGO.  

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de 

propuesta. Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la 

fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de 

dilatación. En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún 

modo inciden en el costo del hormigón. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEM ELEGIDO: 
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PLANILLA DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA: 
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